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2 Zerstorungsfreie Priifverfahren

2.1 Durchstrahlungspriifung
akkreditierte Normen — D-PL-17369-02-00 aktueller Stand der Ausgabe
MaBnahmen gemafR
ersetzt / AA-200-08
Norm Ausgabe Titel zuriickgezogen (neue) Norm Ausgabe (neuer) Titel durchgefiihrt
iz (Bearbeiter / Datum)
DIN EN 12681-1 2018.02 | CieRereiwesen —~ Durchstrahlungspriifung | gy 07.02.2018
— Teil 1: Filmtechniken
DIN EN 12681 2003-06 GielRereiwesen - Durchstrahlungspriifung ja / ersetzt
GieRereiwesen — Durchstrahlungspriifung
DIN EN 12681-2 2018-02 — Teil 2: Technik mit digitalen Detektoren Strauf /07.02.2018
Zerstorungsfreie Prifung von Zerstorungsfreie Prifung von
DIN EN ISO Schweilverbindungen — Schweilverbindungen —
17636-1 2013-05 Durchstrahlungsprifung — Teil 1: ja / ersetzt DIN EN ISO 17636-1 2022-10 Durchstrahlungspriifung — Teil 1: Rontgen- Straufl / 14.11.2022
Réntgen- und und Gammastrahlungstechniken mit
Gammastrahlungstechniken mit Fiimen Filmen
Zerstorungsfreie Priifung von Zerstorungsfreie Prifung von
Schweilverbindungen — ungsir 9
DIN EN ISO Durchstrahlungspriifung — Teil 2: Schweiverbindungen —
17636-2 2021-06 Réntgen- und ’ ja / ersetzt DIN EN ISO 17636-2 2023-05 Durchstrahlungspriifung — Teil 2: Rontgen- Strauf3 / 05.06.2023
) oo und Gammastrahlungstechniken mit
Gammastrahlungstechniken mit digitalen digitalen Detektoren
Detektoren
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2.2 Ultraschallprifung

akkreditierte Normen — D-PL-17369-02-00

aktueller Stand der Ausgabe

Norm

Ausgabe

Titel

ersetzt /
zuriickgezogen
(ja/nein)

(neue) Norm

Ausgabe

(neuer) Titel

MaBnahmen gemaR
AA-200-08
durchgefiihrt
(Bearbeiter / Datum)

DIN EN 10228-3

2016-10

Zerstorungsfreie Prifung von
Schmiedestuicken aus Stahl-Teil 3:
Ultraschallprifung von Schmiedestiicken
aus ferritischem oder martensitischen
Stahl

nein

DIN EN 10228-4

2016-10

Zerstorungsfreie Priifung von
Schmiedestlcken aus Stahl-Teil 4:
Ultraschallprifung von Schmiedestiicken
aus austenitischem und austenitisch-
ferritischem Stahl

nein

DIN EN 10160

1999-09

Ultraschallpriifung von
Flacherzeugnissen aus Stahl mit einer
Dicke groRer oder gleich 6 mm
(Reflexionsverfahren)

nein

DIN EN ISO 10863

2020-09

Zerstorungsfreie Prifung von
Schweilverbindungen —
Ultraschallpriifung — Anwendung der
Beugungslaufzeittechnik (TOFD)

nein

DIN EN ISO 13588

2019-07

Zerstorungsfreie Prifung von
Schweilverbindungen —
Ultraschallprifung — Anwendung von
automatisierter phasengesteuerter Array-
Technologie

nein

DIN EN ISO 16810

2014-07

Zerstorungsfreie Prufung —
Ultraschallpriifung — Allgemeine
Grundsatze (hier: Abschnitt 9)

ja / ersetzt

DIN EN ISO 16810

2025-01

Zerstorungsfreie Prifung —
Ultraschallpriifung — Allgemeine
Grundsatze (hier: Abschnitt 9)

Strauf® / 13.02.2025

DIN EN ISO 16823

2014-07

Zerstorungsfreie Prifung —
Ultraschallpriifung —
Durchschallungstechnik

ja / ersetzt

DIN EN ISO 16823

2025-04

Zerstorungsfreie Prifung —
Ultraschallpriifung —
Durchschallungstechnik

Strauld / 29.04.2025

DIN EN 10306

2002-04

Eisen und Stahl — Ultraschallprifung von
H-Profilen mit parallelen Flanschen und
IPE-Profilen

nein

SEP 1916

1989-12

Zerstorungsfreie Priifung
schmelzgeschweildter ferritischer Rohre

nein

DIN EN ISO 16809

2020-02

Zerstorungsfreie Prifung —
Dickenmessung mit Ultraschall

ja / ersetzt

DIN EN ISO 16809

2025-09

Zerstorungsfreie Prifung —
Dickenmessung mit Ultraschall

Strauf® / 15.09.2025
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akkreditierte Normen — D-PL-17369-02-00

aktueller Stand der Ausgabe

MaBnahmen gemaR
ersetzt / AA-200-08
Norm Ausgabe Titel zuriickgezogen (neue) Norm Ausgabe (neuer) Titel durchgefiihrt
(=) (Bearbeiter / Datum)
Zerstorungsfreie Prifung von
DIN EN ISO 17640 | 2019-02 Schweilverbindungen — Techniken, nein

Prifklassen und Bewertung
(hier: Abschnitte 8-11, 13 und Anlage A)
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2.3 Eindringprifung

akkreditierte Normen — D-PL-17369-02-00 aktueller Stand der Ausgabe
MaBnahmen gemaR
ersetzt / AA-200-08
Norm Ausgabe Titel zuriickgezogen (neue) Norm Ausgabe (neuer) Titel durchgefiihrt
(=) (Bearbeiter / Datum)
DIN EN ISO Zerstorungsfreie Prifung — Zerstorungsfreie Prifung —
2014-09 Eindringprufung — Teil 1: Allgemeine ja/ ersetzt DIN EN ISO 3452-1 2022-02 Eindringprufung — Teil 1: Allgemeine Scholz / 11.04.22
3452-1 i ;
Grundlagen Grundlagen (hier: Abschnitt 8)
Zerstorungsfreie Prifung von
DIN EN 10228-2 2016-10 Schmiedestuicken aus Stahl — Teil 2: nein

Eindringprifung

GieRereiwesen — Eindringprifung — Teil
DIN EN 1371-1 2012-02 1: Sand-, Schwerkraftkokillen- und nein
Niederdruckkokillengussstlicke

DIN EN 1371-2 2015-04 GieRereiwesen — Eindringpriifung — Teil

2: Feingussstlicke nein




VE Anlage — WT-An-200-09 Sefte: 7 von 15
. iy . usgabe: 2025-09
SLV HALLE Liste der akkreditierten Priifnormen Datum:  30.09.2025

2.4 Magnetpulverprufung

akkreditierte Normen — D-PL-17369-02-00

aktueller Stand der Ausgabe

MaBnahmen gemaR

ersetzt / AA-200-08
Norm Ausgabe Titel zuriickgezogen (neue) Norm Ausgabe (neuer) Titel durchgefiihrt
(e (Bearbeiter / Datum)
Zerstorungsfreie Prufung —
DIN ENISO 2017-03 | Magnetpulverpriifung — Teil 1: nein
9934-1 :
Allgemeine Grundlagen
Zerstorungsfreie Prifung von
DIN EN ISO 17638 | 2017-03 Schweilverbindungen - nein
Magnetpulverpriifung
Zerstorungsfreie Prifung von
DIN EN 10228-1 2016-10 Schmiedestiicken aus Stahl — Teil 1: nein
Magnetpulverpriifung
DIN EN 1369 2013-01 GielRereiwesen - Magnetpulverprifung nein
2.5 Sichtpriifung
akkreditierte Normen — D-PL-17369-02-00 aktueller Stand der Ausgabe
MaBnahmen gemaR
ersetzt / AA-200-08
Norm Ausgabe Titel zuriickgezogen (neue) Norm Ausgabe (neuer) Titel durchgefiihrt
(el (Bearbeiter / Datum)
Zerstorungsfreie Priifung von Schweil3-
DIN EN ISO 17637 | 2017-04 verbindungen — Sichtpriifung von nein
Schmelzschweilverbindungen
Zerstorungsfreie Priifung — Sichtpriifung
DIN EN 13018 2016-06 — Allgemeine Grundlagen nein

(hier: Abschnitt 5-6)




UESLV HALLE

Anlage — WT-An-200-09
Liste der akkreditierten Prifnormen

Seite:
Ausgabe: 2025-09
Datum: 30.09.2025

8 von 15

2.6 Verfahrensiibergreifende Regelwerke fur ZfP

akkreditierte Normen — D-PL-17369-02-00 aktueller Stand der Ausgabe
MaBRnahmen gemaR
ersetzt / AA-200-08
Norm Ausgabe Titel zuriickgezogen (neue) Norm Ausgabe (neuer) Titel durchgefiihrt
(=) (Bearbeiter / Datum)
Schwelﬁvgrblndungen an Rohr-leitungen Schweilverbindungen an Rohr-leitungen
aus Stahl in der Gas- und aus Stahl in der Gas- und
DVGW GW 350 2015-06 Wasserversorgung — Herstellung, ja / ersetzt DVGW GW 350 2024-11 W Herstell Priif Straufl / 06.12.24
Priifung und Bewertung (hier: Abschnitt asserversorgung — Herstefiung, =rutung
9) und Bewertung (hier: Abschnitt 9)
Schweilen — Lichtbogenbolzen-
DIN EN ISO 14555 | 2017-10 schweillen von metallischen Werkstoffen nein
(Abschnitt 11)
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3 Mechanisch-technologische Priifungen

3.1 Zug-, Druck- und Biegeversuche

akkreditierte Normen — D-PL-17369-02-00

aktueller Stand der Ausgabe

ersetzt /

MaBnahmen gemafR

Norm Ausgabe Titel zuriickgezogen (neue) Norm Ausgabe (neuer) Titel dﬁ::-hz:gf-gﬁ rt
iz (Bearbeiter / Datum)

Metallische Werkstoffe — Zugversuch —

199 2020-06 | Teil 1: Priifverfahren (bei Raum- nein
temperatur) — Methode B
Zerstorende Prifung von Schweil3- Zerstorende Prifung von Schweil3-

DIN EN ISO 4136 2013-02 verbindungen an metallischen ja lersetzt DIN EN ISO 4136 2022-09 verbindungen an metallischen Werkstoffen | Fuge /23.09.2022
Werkstoffen — Querzugversuch — Querzugversuch
Zerstorende Prifungen von Zerstorende Priifungen von

DIN EN ISO 5173 2012-02 SchweiRnahten an metallischen ja / ersetzt DIN EN ISO 5173 2023-05 SchweiRnahten an metallischen Fuge / 19.06.2023
Werkstoffen — Biegepriifungen Werkstoffen — Biegepriifungen
Zerstorende Prifung von
Schweilverbindungen an metallischen

DIN EN ISO 5178 2019-05 Werkstoffen — Langszugversuch an nein
Schweilgut in
Schmelzschweifverbindungen

SEP 1390 1996-07 Aufschweillbiegeversuch nein
Zerstorende Prifung von

DIN EN ISO 9017 2018-04 Schweilverbindungen an metallischen nein
Werkstoffen - Bruchprifung
Zerstorende Prifung von Schweil3-

DIN EN ISO 9018 2016-02 verbindungen an metallischen nein

Werkstoffen - Zugversuch am
Doppel-T-Sto und Uberlappstof
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3.2 Kerbschlagbiegeversuche

akkreditierte Normen — D-PL-17369-02-00

aktueller Stand der Ausgabe

MaBnahmen gemafR

ersetzt / AA-200-08
Norm Ausgabe Titel zuriickgezogen (neue) Norm Ausgabe (neuer) Titel durchgefiihrt
VilEin) (Bearbeiter / Datum)
Metallische Werkstoffe — Kerbschlag-
DIN EN ISO 148-1 2017-05 biegeversuch nach Charpy — Teil 1: nein
Prifverfahren
3.3 Hartepriifungen
akkreditierte Normen — D-PL-17369-02-00 aktueller Stand der Ausgabe
MaBnahmen gemaR
ersetzt / AA-200-08
Norm Ausgabe Titel zuriickgezogen (neue) Norm Ausgabe (neuer) Titel durchgefiihrt
(=) (Bearbeiter / Datum)
Metallische Werkstoffe — Harteprifung
gé'(‘)‘sEz“ IS0 2015-02 | nach Brinell - Teil 1: Priifverfahren (hier: nein
] HB2,5/63,5/187,5)
DIN EN ISO Metallische Werkstoffe — Metallische Werkstoffe —
2018-07 Hartepriifung nach Vickers — ja / ersetzt DIN EN ISO 6507-1 2024-01 Hartepriifung nach Vickers — Fuge / 30.01.2024
6507-1 ey Dy
Teil 1: Prifverfahren Teil 1: Prufverfahren
DIN EN ISO Metallische Werkstoffe — Metallische Werkstoffe —
6508-1 2016-12 Harteprifung nach Rockwell — ja / ersetzt DIN EN ISO 6508-1 2024-04 Hartepriifung nach Rockwell — Fuge / 19.04.2024
Teil 1: Prifverfahren (hier: Skala C) Teil 1: Prufverfahren (hier: Skala C)
Zerstorende Prifung von
Schweilverbindungen an metallischen
gD(I)I;I5I?1N IS0 2011-05 Werkstoffen — Harteprifung — Teil 1: nein
Harteprifung fiir Lichtbogenschweil3-
verbindungen
Zerstorende Prifung von Schweil3-
verbindungen an metallischen
gD(I)Tigj IS0 2016-10 Werkstoffen — Harteprifung — Teil 2: nein

Mikrohartepriifung an
Schweillverbindungen
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3.4 Dauerschwingversuche

akkreditierte Normen — D-PL-17369-02-00

aktueller Stand der Ausgabe

MaBnahmen gemaR

ersetzt / AA-200-08
Norm Ausgabe Titel zurﬁgkge;ogen (neue) Norm Ausgabe (neuer) Titel durchgefiihrt
(=) (Bearbeiter / Datum)
Schwingfestigkeitsversuch - Schwingfestigkeitsversuch - Durchfiihrung
Durchflihrung und Auswertung von und Auswertung von zyklischen Versuchen
DIN 50100 2016-12 zyklischen Versuchen mit konstanter ja / ersetzt DIN 50100 2022-12 9 y Baum / 22.02.2023

Lastamplitude fir metallische
Werkstoffproben und Bauteile

mit konstanter Lastamplitude flr
metallische Werkstoffproben und Bauteile

3.5 Mechanisch-technologische Priifung von Schrauben und Muttern

akkreditierte Normen — D-PL-17369-02-00

aktueller Stand der Ausgabe

MaBnahmen gemaR

ersetzt / AA-200-08
Norm Ausgabe Titel zuriickgezogen (neue) Norm Ausgabe (neuer) Titel durchaefiihrt
(ja/nein) urengetu
(Bearbeiter / Datum)
Mechanische Eigenschaften von
Verbindungselementen aus
DIN EN 1SO 898-1 2013-05 Ko_hle.nstoffstahl und_ legiertem Stahl — nein
Teil 1: Schrauben mit festgelegten
Festigkeitsklassen — Regelgewinde und
Feingewinde (hier: Abschnitt 9)
Mechanische Eigenschaften von Mechanische Eigenschaften von
Verbindungselementen aus Verbindungselementen aus
DIN EN ISO 898-2 | 2012-08 Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl — ja/ ersetzt DIN EN SO 898-2 2023-02 Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl — Teil Fuge / 06.03.2023

Teil 2: Muttern mit festgelegten
Festigkeitsklassen — Regelgewinde und
Feingewinde (hier: Abschnitt 9)

2: Muttern mit festgelegten
Festigkeitsklassen — Regelgewinde und
Feingewinde (hier: Abschnitt 9)
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3.6 Mechanisch-technologische Prifung von Schienen

akkreditierte Normen — D-PL-17369-02-00

aktueller Stand der Ausgabe

Norm

Ausgabe

Titel

ersetzt /
zuriickgezogen
(ja/nein)

(neue) Norm

Ausgabe

(neuer) Titel

MaBnahmen gemafR
AA-200-08
durchgefiihrt
(Bearbeiter / Datum)

DIN EN 14730-1

2017-06

Bahnanwendungen — Oberbau —
Aluminothermisches Schweil’en von
Schienen — Teil 1: Zulassung der
Schweilverfahren (hier: Anhang J —
Verfahren zur Dauerfestigkeitspriifung
von aluminothermischen Schweil3ungen)

nein

DIN EN 14587-1

2019-08

Bahnanwendungen — Oberbau —
Abbrennstumpfschweillen von Schienen
— Teil 1: Schweil3en neuer Schienen der
Stahlsorte R220, R260, R260Mn,
R320Cr, R350HT, R350LHT, R70CrHT
und R400HT in einer stationaren Anlage
(hier: Anhang C —
Dauerfestigkeitspriifung fiir
AbbrennstumpfschweilBungen)

nein

DIN EN 14587-2

2009-08

Bahnanwendungen — Oberbau —
Abbrennstumpfschweif3en von Schienen
— Teil 2: Schweilen neuer Schienen der
Stahlsorte R220, R260, R260Mn und
350HT durch mobile SchweilRmaschinen
an Orten auBerhalb eines
SchweilRwerkes (hier: Anhang C —
Dauerfestigkeitspriifung fiir
AbbrennstumpfschweilBungen)

ja / ersetzt

DIN EN 14587-2

2024-10

Bahnanwendungen — Oberbau —
Abbrennstumpfschweil3en von Schienen —
Teil 2: SchweilRen neuer Schienen der
Stahlsorte R220, R260, R260Mn und
350HT durch mobile Schweillmaschinen
an Orten auBerhalb eines SchweilRwerkes
(hier: Anhang C — Dauerfestigkeitspriifung
flir AbbrennstumpfschweilBungen)

Geiko und Baum /
23.05.2025

DIN EN 14587-3

2013-01

Bahnanwendungen — Oberbau —
Abbrennstumpfschweif3en von Schienen
— Teil 3: Schweilen im Zusammenhang
mit Herzstlickkonstruktionen

(hier: Anhang D — Verfahren der
Dauerfestigkeitspriifung fiir
AbbrennstumpfschweilSungen)

nein
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4 Werkstofftechnisch-analytische Prufungen

4.1 Emissionsspektrometrische Analysen

akkreditierte Normen — D-PL-17369-02-00 aktueller Stand der Ausgabe
MaBnahmen gemaR
ersetzt / AA-200-08
Norm Ausgabe Titel zuriickgezogen (neue) Norm Ausgabe (neuer) Titel durchgefiihrt
(ja/nein)

(Bearbeiter / Datum)

Interne Arbeitsanweisung fir optische

Emissionsspektrometrie (F-OES) zur

Bestimmung der nachfolgend genannten

Elemente in:

— Eisen und Eisenlegierungen

— Nickel und Nickellegierungen

— Aluminium und
Aluminiumlegierungen

—  Kupfer und Kupferlegierungen

— Titan und Titanlegierungen

— Magnesium und
Magnesiumlegierungen

AA-215-1 2023-02 nein
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4.2 Metallographische Untersuchungen

akkreditierte Normen — D-PL-17369-02-00

aktueller Stand der Ausgabe

MaBnahmen gemaén

ersetzt/ AA-200-08
Norm Ausgabe Titel zuriickgezogen (neue) Norm Ausgabe (neuer) Titel durchgefiihrt
Ryt (Bearbeiter / Datum)
DINENISO 643 | 2020-06 | Stah! - Mikrophotographische ) ja fersetzt DIN EN ISO 643 2024-12 | Stahl - Mikrophotographische Bestimmung |\t / 03 02,2025
Bestimmung der erkennbaren Korngréfie der erkennbaren KorngroflRe
Mikrostruktur von Gusseisen - Teil 1:
DIN EN ISO 945-1 | 2019-10 Graphitklassifizierung durch visuelle nein
Auswertung
Zers.t Grende Prifung von Schweil- Zerstérende Prufung von Schweil3-
verbindungen an metallischen verbindungen an metallischen Werkstoffen
DIN EN ISO 17639 | 2013-12 V\/_erkstoffe_n — Makroskopische und ja lersetzt DIN EN ISO 17639 2022-05 _ Makroskopische und mikroskopische Schuster / 07.06.22
mikroskopische Untersuchungen von o
o Untersuchungen von Schwei3nahten
Schweilnahten
Metallographische Priifung des Gehaltes
DIN EN 10247 2017-09 nichtmetallischer Einschllsse in Stahlen nein

mit Bildreihen
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5 Hinweis zur Aktualitat

Das Regelwerk unterliegt einem standigen Aktualisierungsprozess. Somit kann nicht taglich sichergestellt werden, dass die obige Liste dem
tagesaktuellen Stand entspricht. Aus diesem Grund hat sich der Mitarbeiter vor Anwendung einer Norm oder eines Regelwerkes auf geeignetem Weg
(z. B. https://i2.saiglobal.com/management/home/index oder htips://www.dinmedia.de) Uber deren/dessen Gdlltigkeit bzw. aktuelle Ausgabe zu
informieren.
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